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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 674/2020 ze dne: 5. 11. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

COMTES FHT a.s.
Materidlova zkuSebni laborator
Pramyslova 995, 334 41 Dobiany

Laborato¥ uplatiiuje flexibilni pristup k rozsahu akreditace upresnény v dodatku.
Aktudlni seznam cinnosti provddénych v ramci flexibilniho rozsahu mad laboratoF k dispozici na
webovych strankdch laboratore www.comtesfht.cz nebo u vedouciho laboratore.

Zkousky:

Pofadové Presny nizev Identifikace Predmét zkousk
gisto zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody 2 rAlSLEROIRY
1 Metalografické stanoveni | CSN ISO 4967 Kovové materialy
nekovovych vmé&stkll DIN 50602:1985
ASTM EA45
2 Stanoveni velikosti zrna CSN EN ISO 643 Kovové materidly
ASTM E112

DIN 50601:1985
3 Meéfeni tloustky vrstvy CSN ENISO 3887, ¢l.5.2a 5.3 |Kovové materialy

ASTM E1077
CSN EN ISO 2639
4  |Hodnoceni metalografické |CSN EN ISO 945-1 Kovové materialy
struktury litin CSN 42 0461:1975
5 |Stanoveni plo§ného podilu | ASTM E1245 Kovové materialy
fazi obrazovou analyzou ASTM E562
6 | Hodnoceni mikro/makro | Interni postup RD 2-17 Kovové materialy
struktury (CSN EN 10052:1996,
CSN 42 0015,

CSN 42 1240, CSN 42 0469,
CSN 03 8137,

ASTM E 1268, SEP 1520)
CSN EN ISO 17639

CSN 42 0467

CSN EN ISO 5817

CSN EN ISO 6520-1

7 | Zkouska tvrdosti podle CSN EN ISO 6506-1 Kovové materidly
Brinella
8 | Zkouska tvrdosti podle CSN EN ISO 6507-1 Kovové materialy
Vickerse CSN EN ISO 9015-1
9 | Zkouska tvrdosti podle CSN EN ISO 6508-1 Kovové materidly
Rockwella
10* | Zkouska tvrdosti ASTM A1038 Kovové materialy
pfenosnymi tvrdomeéry ASTMLAO 560 a,/f\.\
7 .’\\'J\ ,: { .-é)
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 674/2020 ze dne: 5. 11. 2020

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

COMTES FHT a.s.
Materidlova zkuSebni laboratof
Primyslové 995, 334 41 Dobrany

P;i:i‘: 0‘1’° zkuéebrﬁ:lzs;zsl:ﬁ:i‘;metody zku§ebnil{ge;;;?:::/emetody 2 Predmét zkouSky
11 | Celni zkouska CSN EN ISO 642 Kovové materialy
prokalitelnosti oceli
12 | Zkouska tahem CSN EN ISO 6892-1 Kovové materialy
CSN EN ISO 6892-2
CSN EN ISO 6892-3
CSN EN ISO 4136
CSNENISO 5178
Interni postup RD 2-30
(CSN EN ISO 6892-1,
CSN EN ISO 6892-2)
ASTM E8/E8M
ASTM E21
13 | Zkouska razem v ohybu CSNISO 148-1 Kovové materialy
CSN EN ISO 14556
CSN ENISO 9016
ASTM E23
14 | Zkouska ohybem CSN EN ISO 7438 Kovové materiadly
CSN ENISO 5173
15* | Nedestruktivni kontrola Interni postup RD 2-72 Kovové materidly
mikrostruktury materidlu | (NTD ASI — VIII-5-2019)
metodou replik

v pfipadg, Ze laboratof je schopna provadsét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u poradového
¢isla oznageny hvézdickou

u datovanych dokumentli identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivd nejnové&jsi vydani uvedeného
postupu (v&etné viech zmén)

Dodatek:
Flexibilni rozsah akreditace

Poradovi ¢isla zkouSek

1-15

Laboratot miize modifikovat v dodatku uvedené zkuSebni metody v dané oblasti akreditace pfi zachovani
principu méfeni. U zkouSek v dodatku neuvedenych
akreditace. "
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